n Brandschutzconsult
Bautechnik GmhH

Baumeister * Ingenieurbiiro + Sachverstindigenkanzlei

www.bsc.st FN 386091m LG ZRS Graz

Ing. Rudolf MARK +43 660 6500458

Geschéftsfihrer

Neue EN Normen ,Brandverhalten™

Bauprodukite und Materialien
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Cepyrighthinmveiss

Es ist uns ein Anliegen, das in unzéhligen Vortragen transportierte Wissen méglichst
weit zu verbreiten. Deshalb ist es Ihnen zuléssig, Daten, Bilder, Grafiken, Texte und
sonstige Inhalte aus den hier veréffentlichten Vortragen in nicht komerzieller Weise
fiir Inre Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Inrem Unternehmen unter der
Quellenangabe:

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH /bsc.st

zu verwenden!

Eine komerzielle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen
von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdriickliche schriftliche
Zustimmung auf Grundlage lhrer zu tatigenden Anfrage mit allen lhrerseits dazu
erforderliche Fakten nicht zuléassig.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schopfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -
entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie
einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bediirfe ©
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Bauprecukie une "ancere NMateralien™

Bauprodukte

Baustoffe
Bauteile
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Bauprodulkie

Bauprodukte

was sind Bauprodukte
wie werden sie zugelassen

Klassifikationsnormen

Unterscheidung von Bauprodukten in
B Baustoffe und

B Bauteile

B Bauproduktenrichtlinien des OIB

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Wes sinel Bauprodukis

Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die
hergestellt werden, um dauerhaft
in bauliche Anlagen des Hoch- oder
Tiefbaus eingebaut zu werden und

aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte
Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem
Erdboden verbunden zu werden, wie z.B.
Fertighauser, Fertiggaragen und Silos.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Beisplele Bauproculie

Brandschutztiir
mit Feststellanlage

@ SchlieBbereich stets
freihalten!

® Verkeilen,Verstellen,
Festbinden verboten!

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Wes sine keine Bauproculkia

Dekorationen

Ausschmickung von Raumen

Einrichtungsgegenstande

Schaufenstergestaltungen

Messe- und Ausstellungsstande

Vorhangstoffe

Bekleidung (Kindernachtwésche)

etc.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Bauwerke une Gebiudeklassen - Bauprodulkia

(Nach den Richtlinien und Begriffsbestimmungen des Osterr. Instituts . Bautechnik OIB)

Hochhaus OIB RL2.3

Gebaudeklasseneinteilung nach den OIB-Begriffsbestimmungen (OIB-BB)
K3 K4 GKS5

Gl GKS5

GK3 GKS GKS Hochhaus | Hochhaus Il
= =
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Wes sinel Bauprodulia?

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Brandschutz

KesshiZierungsmeiiede im Brancsechuiiz

Baustoffe Bauteile
Baustoffeigenschaft Bauteileigenschaft
Brennbarkeit Feuerwider-

stand in Min.
Entziindbarkeitstest nach 2

(alter) GNORM B 3800 Teil 1 1
{ Jﬂ
P
T

Beitrag zum Brand e

klassifiziert nach (neuer) EU klassmmert.nach (neuer) EU

Norm ONORM EN 13501-1 Normenserie ONORMen EN
13501-2/3/ 4
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Bauprodulkie in Eurepa - BRRNVerordnung

Die wesentlichen auf Bauwerke anwendbaren Anforderungen,
die die technischen Merkmale eines Produktes beeinflussen
kénnen, sind in Anhang | der Bauproduktenverordnung der
Europdischen Union aufgefuhrt.
Mechanische Hygiene, Nut
Festigkeit und Gesundheit utzungs-
Sg{an d- Brandschutz i) sicherheit
sicherheit Umweltschutz
Energie- Nachhaltige
Schallschutz einsparung Nutzung der
und natiirlichen
Warmeschutz Ressourcen
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

Brandschutz

Bauprodulkie in Gebiucdebrancsechutiz

|«—{BAUSTOFFVERHALTEN || BAUTEILVERHALTEN |
1200 i

wo| Brennbarkelt

FEUERUBERSPRUNG
FLASHOVER

400 FEUERUBERSPRUNG

ENTZUNDUNG

‘ VOLL ENTWICKELTER BRAND

Temperatur T [°C]
D
o
=]

KUHLPHASE

' Fewerwidlerstand

Zeitt
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Baupredukicngeseie cder Lancer

Inverkehrbringen _ist die
Bereitstellung von Bauprodukten
zum Vertrieb oder zur Verwendung

Nachweise der
Erfiilllung von
Anforderungen
der BauProdVO

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Nachweilse cder Brauchbarkei

« Baustoffliste OA

« Regelwerke

« Baustoffliste OE
« harm. europ. Normen

« Europ. Zulassungsleitlinien

Bauprodukte
unlergeordneter
Bedeutung

Baupredukicngeseie cder Lanecer |

Diese Gesetze regeln

1. die Verwendbarkeit von Bauprodukten , die in
Serie oder seriendhnlich hergestellt werden und
fur die européische technische Spezifikationen

nicht vorliegen 1 /: \I

5. Ausgabe der Baustoffliste OA vom 13, Mai 2008
inkl. 2. Novelle zur 5. Ausgabe vom 01. Sept. 2012

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




UAFeuerschuizabschliisse (09/2015)

Feuerschutztiiren/ -tore

Rauchschutztiiren/ -tore
Verglasungselemente

Feuerschutzabschliisse in
Liiftungsleitungen

Brandschutzklappen Bauproduktwurde aus der

Baustoffliste OA gestrichen und
ist bereits in der Baustoffliste OE

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Baupredukicngeseie cder Lanecer

Diese Gesetze regeln

2. die Verwendbarkeit von Bauprodukten , fiir
die européische technische Spezifikationen

U Ce

4, Ausgahe der Baustoffliste OF vom 7. November 2008
idF d. 3, Novelle vom 27, Juni 2013

BSC Brandschutzconsult Bautecl

ClE-Feuersehuizzbschliisse (01/2019) ;;_.

Warmedamm-Verbundsyst.
Abschottungen
Linienférmige Fugenabdich-
tungen und Brandsperren

Brandschutzklappen ON EN 15650

4.\ gy
B~




CEFeuerschuizabschiiisse (06/2013)

Brandschuz |

ONORM EN 15650

ETAG 026-2

Bauproculkie mit CE-Zsichen (Esp:)

Brandschuz |

AuRenseitige Warmedammverbundsysteme mit
Putzschicht ,Vollwarmeschutz*
Baubeschlage und Schlésser

(ab 1. September 2006)
(ab 1. September 2006 bzw. 2007)
Bodenbelége (ab 1. Juni 2006)
Brandmeldeanlagen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Baupreculkie mit CEZeichen (EBSw.)

Holzwerkstoffe

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Ortsfeste Brandbekampfungs-
und Léschanlagen

B Rauch- und Wéarmefreihaltung

Schichtpressstoffplatten fir W
und Deckenverkleidungen

Unterdecken
Vorhangfassaden
Warmedammestoffe

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Datum X DatumyY Datum Z

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

ZuleSSURgSVerahren T Bauprodulie =] |
am EBeispiel Feuerschuiliren

Priifung nach
EN Priifnorm

Klassifizierung nach EN
13501-1/2/3/4

e s

Eignungsnachweis BPVO Baustoffliste

C€

zBEN 1634-1/2/3

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Eurepiische Klassiilkationsnormmen

EN 13501 Anwendungsfall
Klassifizi von p 1 und Bauarten zu ihre m Brandverhalten
(BAUSTOFFKLASSEN A-F)

Klassi mit den i aus den Feuerwid erstandsprifungen
mit Ausnahme von Liiftungsanlagen

Klassifizi mit den i aus den Feuerwid erstandsprifungen
an Bauteilen von haustechnischen Anlagen

Klassifizi mit den i aus den Feuerwid  erstandspriifungen
von Anlagen zur Rauchfreihaltung

Klassifizi mit den i aus den Dachpriif ~ ungen bei Feuer
von auRen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




Harmenisierung ven Bauversehriftens =
Klassiifikatien Bauprodulten

Was wurde aus ,,B1 / Q1%???

Brandverhalten von Baustoffen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

Brandschutz

Bauproculkis “Bausteiits™

Baustoffe

»ALT-Klassen® nach ONORM
Klassifikation nach EN

Klassifikationsvergleich

Beispiele

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Baustoffe: Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Begriffsbestimmungen,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-
klassen

Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen

Fassaden: Anforderungen, Priifungen und
Beurteilungen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st
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(AiNermen (tbersichiich) Europa machi’s neu |

Brandverhalten Baustoffe / Bauteile T ————r—

o T S VRl  Esafz. ONORM EN 13501 Teil
8o e % Bugofle und Prfungen

-Teil 2 Brendveraten . Bausifien u. Bautsen

) aufer Kraff beginnend mit 01.01.2004
Ersatz: ONORM EN 13501 Teil 2

e
Toil 3 sendieaten v Bausifenu. Bautelen ) auBer Kraft beginnend mit 01.01.2004

‘Sonderbautele: Begrifsbesimmungen, Ersatz: ONORM EN 13501 Teil 2
i Anforderungen und Prifungen R B ot € LA
“Teil 4 Brenderaleny. Bausfien . Baslen , auBer Kraft beginnend mit 01.07.2009

4 Ersatz: Normenserie 1991-1999
(Bemessung nach Eurocode)

Bautelle: Einteilung in die Brandwiderstands-
+ Kassen

'ejf § Brandverhaltenv. Bausioffen u. Bautelen

- Fassaden: Anforderungen, Prifungen und
Beurteilungen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

maeh yalter* ONORM

Klassen ,ALT-Stand“ nach ON B 3800/1
(Verwendung der Begriffe noch géangig)

Qualmbildung
A |B1/B2/B3| Q1/Q2/Q3 | Trl/Tr2/Tr3

. .

A...nicht brennbar | 61 schwach qualmend
B1 ... schwer brennbar | |2 ... normal quaimend

B2 ... normal brennbar | | o3 ... stark quaimend
B3 ... leicht brennbar

Trl ... nicht tropfend
Tr2 ... tropfend
Tr3 ... zindend tropfend

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Harmenisierung ven Bauversehrifiamns
Klassiifikatien Bauprodulten

Brennbarkeit der Baustoffe = Beitrag zum Brand

ONORM EN 13501 - 1

AVA2... B/C/D/E/F... ,

A1/ A2 .. kein Beitrag zum Brand

B ... sehr begrenzter Beitrag zum Brand
... begrenzter Beitrag zum Brand
... hinnehmbarer Beitrag zum Brand

... hinnehmbares Brandverhalten

m m O O

... keine Leistung feststellbar

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Harmenisicrung [Bauversehriiiten:

Klassiifikatien Bauprodulten

Qualmbildung Tropfenbildung

ONORM EN 13501 - 1

| s = smoke

- f | | d=droplets ... 4 |

:

.

s1... schwach qualmend || d0 ... nicht tropfend
s2 ... normal qualmend d1... fropfend

s3 ... stark qualmend d2 ... zindend fropfend

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Klassifizierung Baustefifen /
netwendige Versinheilichung in der EVU

A B CZ| D |DK| E F | NL | PL S

A A M MO | NC 0 | NC | NC

A A0 A | A2 | NC | MO [MO/M1| I/ 1 |INC/NI| NC
A/B1 A1 B |[B1T| A |[M | M | % NI |
B1/B2 A1/A2| C1 | B1 M2 | M2 |1/ 2/3 | HI Il
B1/B2 A3 | C2 B2 | B | M3 |M3/M4| Il 4 | HIVEI | 1

f8 000008030

ON EN 13501 - 1

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Brandschuz |

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//Awww.bsc.st
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Sewierger Kasstizierungsvergleich

Baustoff-Brennbarkeitsklassen

EN 13501/1
EUROKLASSEN

Al ... kein Beitrag zum Brand

A2 ... kein Beitrag zum Brand }

B .
C ... begrenzter Beitrag zum Brand
D ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand

E hinnehmbares Brandverhalten

E ... keine Leistung feststellbar

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

KlasstfZerungsvergleich (OI) 11 OIS e

INSTITUT FUR BAUTECHNIK.

5]
= 2 e
!2 - Al nichtbrennbar,
S QO = schwachqualmend, A
o = A2-s1,d0 nichttropfend”
ml = B-s1,d0 schwerbrennbar,

) = schwachqualmend, B1,Q1, Tr1
% = C-s1,d0 nichttropfend

o A2-52, 0
s o A2-s3, d0

B-s2,do schwerbrennbar,

D g o = Hiohtiropient B1,023,Tr1
== C-s2, d0
s E '
= C-s3,d0
(=) § A2-s1, d1
a = A2-51, d2

D B-s1,d1 schwerbrennbar,
g ';.,' Bst 42 = schwachqualmend B1,Q1,7r23
o = C-s1,d1

(-] C-s1,d2

Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

Klassifzerungsvergleich (OI) /2 OIS e

INSTITUT FUR BAUTECHNIK.

1) Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Européischen Klasse A1 keine Prifung und
Klassifizierung des Qualm- und Tropfenbildungsverhaltens durchgefiihrt werden muss. Bei homogenen Produk-
ten darf und werden. Bei nicht Produkten (insbe-
Isondere solchen mit diinnen Beschichtungen) muss dies gesondert (z. B. durch A2-s1,d0) nachgewiesen wer-
den

b) Es wird darauf hingewiesen, dass die Européische Klasse F auch die Tatsache ausdriicken kann, dass noch
oar keine Klassifizierung stattgefunden hat

(£ A2-s3, d2
‘—q’\ _? B-s3, d2 = schwerbrennbar B1,Q23,Tr2,3
Sy, C-s3, d2
S
o - normalbrennbar,
~— b=1 D-s1,d0 = schwachqualmend, B2,Q1, Tr1
w g nichttropfend
- D-s2, d0
37 g D-s3, d0 = R 82,023, Tr1
(2] E
~ oQ

o normalbrennbar, o

D = il = schwachqualmend b @b Uk
- D D-s2, d2
- E D-s3, d2 = normalbrennbar B2,Q23,Tr2,3
= E E-d2
2 g F = leichtbrennbar”’ B3
s O
s D
m 2

=

(1]

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Klessifiernungsverglcich (QI8) /8 OIS e

INSTITUT FUR BAUTECHNIK.

¢ EN aus
Aty nichtbrennbar, A
o = schwachqualmend”)
- 2
- Bys1 schwerbrennbar,
= 81
— oot schwachqualmend
normalbrennbar,
Q Dyt = schwachqualmend
Q A2rs2
Br-s2 B2
= Cirs2 = normalbrennbar
=
En
3 Fq = leichtbrennbar” B3
1) Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Europaischen Klasse Aty keine Prifung und
ierung des Q werden muss. Bei homogenen Produkten darf
lschwachqualmend vorausgesetzt werden. Bei nicht homogenen Produkten (insbesondere solchen mit dinnen
Beschichtungen) muss dies gesondert (z. B. durch A-s1) nachgewiesen werden.
J2) Es wird darauf hingewiesen, dass die Europaische Klasse Fy auch die Tatsache ausdriicken kann, dass noch
Joar keine Kiassifizierung stattgefunden hat.

itzconsult Bautechnik GmbH

[Helz [ Relzwerksteiiie

¢ brennbarer Baustoff (chne Nachweis ,D* nach EN 13501-1)

¢ Tragfahigkeit nach Eurocode lber bestimmte Zeit gegeben

: Wie wird der Baustoff zur Konstruktion:

Uberdimensionierung von Konstruktionen
Abbrandgeschwindigkeit nach ONORM

ETK nach ONORM Verkleidungen (Ertiichtigung)

B 3800 Teil 2.

B Massivbauweise
B Holzbauweise

Brandraumtemperatur T C]

Branddauer t [min]

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Bausteii Stalhl

 nicht brennbarer Baustoff (ohne Nachweis ,AT* nach EN 13501-1)
* Tragfahigkeit jedoch sehr temperaturabhangig (Biegezugfestigkeit)
o kritische Stahltemperatur ca. 500°C

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion:

Verputze, Verkleidungen, Anstriche (Ertiichtigungen nach EN 13381)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Baustoit Stehlbeton, Spanneion

¢ nicht brennbarer Baustoff (ohne Nachweis ,A1* nach EN 13501-1)

¢ anfallig durch untersch. Dehnungsgeschwindigkeit (Stahl vs. Beton)

¢ anfallig durch rasches Verdampfen von Bauteilfeuchtigkeit

Wie wird.der Baustoffzur Kons}ﬁqidf
' quehruﬁgsﬁber “a:
- Verputze: Verkleidungen
(Erttichtigdngen:nach EN 13381)

Betoniiberdeckung min:

2,5cm/ 3,0cm/6,0cm
(R60) (R90) (R180)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Bausteli Glas (Fleat, ThemeglESera..)

® nicht brennbarer Baustoff (chne Nachweis ,A1“ nach EN 13501-1)

¢ normales” Glas bricht bei Temperaturunterschieden an der
Glasoberflache ab ~40°C (keine Brandschutzeigenschaften)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

FeuerschuizgEser

—— Raumabschluss:

\,_> kein Flammen- oder Rauchaustritf,
',Ju':';:'!’ff’g allerdings Durchgang von Wérme-

Rauch strahlung strahlung (Energie)

Flammen

Hitzestrahlung .
Eignung:

zB Stiegenhaus zu Gang
.Raumabschluss” bzw.
.Rauchabschluss”
Flammentiberschlagan Fassaden

|

= | Feuerschutzabschluss:
“‘ “‘ mehrlagiger Aufbau

‘> kein hoher Warmedurchgang

Rauch [
Temperaturerhohung e \‘ Il Eignung:
‘\‘ 2zBin Feuerschufzwénden.
Unterbrandabschnitten,

Verschieden hohe Bauwerksteile

<140 K i Mittel
180 K an einer Stelle e ‘—M

gebrochenes Glas

Schaum

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Harmenisierung Bauversehriiftens
Klassiifikatien Bauprodulten

Hochhaus OIB RL 2.3
Hochhaus Il

Hochhaus |

nach den OIB-
GK2 | GK3

priung
| 306
2.0G6 2.0G6 2,06 2.06

1.06 1.06 1.06 1.06
3 EG EG EG
Definition | Freistehend <3Geschoie | s3GeschoBie | 4 Geschofie
GeschoRe <7m* <7m* s1m

s7met $5BE/SWE 1BE/1WE/ oom*

1BE/1WE <400 m* BGF XBE/XWE

<400 m? BGF Reihenhiuser

| ek1 | k2 Hochhaus| | Hochhaus I
Darstellung.

Freigabeschein empfohlen

itzconsult Bautechnik GmbH

Baustoff-Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2 [ @ 1= JNm—

INSTITUT FUR BAUTECHNIK|

Tabelle 1a: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten

Gebéudeklassen (GK) [ GK1 [ GK 2 [ GK 3 [ GK 4 | GK5
1_Fassaden
11 B [o [o [cat [cat
12 iiftete, belftete oder nicht
121 Kiassifiziertes Gesamtsystem  oder [E [ D-d1 [ D-a1 [B-at®@ [Bat®@
122 Kassifizierte Einzelkomponenten
- AuBenschicht E D D A2-d1 A2-d1
- Unterkonstruktion stabférmig / punktférmig | E/ E D/D D/A2 D/A2 ciaz
- Dammschicht bzw. Warmedammung E D D B B

f Sonstige AuBenwandbekleidungen oder -belage | E D-d1 D-d1 B-d1 ™ B-d1®
Gelanderfullungen bei Balkonen, Loggien u. dgl. | - - - B " B

2 Gange und Treppen jeweils auBerhalb von Wohnungen: Bekleidungen und Beldge sowie abgehiingte Decken

21 Wandbekleidungen

13
14

211 Kiassifiziertes Gesamtsystem  oder D c B
212 Kiassifizierte Einzelkomponenten
- AuBenschicht - D D c® B
- Unterkonstruktion - D D A2 A2
. - Dammschicht bzw. Warmedammung - c c c A2
22 abgehangte Decken - D-d0 D-d0 C-s1,do B-s1,d0
23 Wand- und Deckenbelage - D-d0 D-d0 C-s1,do B-s1,d0
24 Bodenbelage - Dy 0y Crrs1 @ Cirs1
Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.

Baustoff-Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2 OB orexncnscnss

Tabelle 1a: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten INSTITUT FUR BAUTECHNIK|
Gebéudeklassen (GK) [ GK1 [ GK 2 [ GK 3 [ GK 4 | GKS5

3 Treppenhauser: i und Belage sowie éingte Decken
3.1 o
311 Kiassifiziertes Gesamtsystem  oder | [o [c 2] A2
312 Kiassifizierte Einzelkomponenten

- AuBenschicht - D c® B A2

- Unterkonstruktion - D A2® A2 A2

- Dammschicht bzw. Warmedammung - c c A2 A2
32 abgehangte Decken - D-s1, 0 C-s1,d0 B-s1,d0 A2-s1,d0
3.3 Wand- und Deckenbelige - D-s1, 0 C-s1,d0 B-s1,d0 A2-s1,d0
34 Bodenbelage
341 inTreppenhausern gemaf Tabelle 2a, 2b Dr-st Crst Brs1 A2rs1
3.4.2 in Treppenh&usern gemaR Tabelle 3 - Dy-s1 Ci-s1® Cy-s1 AZq-s1
4 Décher mit einer Neigung < 60°
4.1 Bedachung (Gesamtsystem) ™ Broor (1) |Broor(t) | Broor(t1) | Broor(t1) | Broor(t) "
42  Dammschicht bzw. Warmedammung in der Dach- | ¢ ‘ E ‘ E | B2 | B9
5 nicht Dachra ionen und Belige
5.1 FuBbodenkonstruktionen (Bekleidungen)
511  Klassifiziertes Gesamtsystem  oder | |e o |o e
512  Kiassifizierte Einzelkomponenten

- Auenschicht - c c B8 B8
- Déimmschicht bzw. Warmedémmung - ‘E ‘ E |E o |B o

16



WMateralien (sind keine Bauproculkia)

Materialien

was sind ,Materialien*
wie werden sie gepriift und beurteilt

B gibt es Klassifikationsnormen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

Harmenisierung Bauversehriiiten:
Klassiifikatien Bauprodulien

Dekorationen
Ausschmiickung von Rédumen 66\
Einrichtungsgegenstande ‘\)(\

&
Schaufenstergesta!t',{f\@\

. \
Messe- und Aune@.lungsst'e‘mde
Vorhangs u\a

Beék@%ung (z.B. Kindernachtwésche)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

Was sinel ,NMeafteralicn®

Comparison of Room Furnishings

Legacy Room Modern Room

Underwriters Laboratories
03:-33

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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ONORM
A 3800-1

Ausgabe: 2005-11-01

Ersatz fiir ONORM B 3805:1983-12

ics ;3-2 ‘.V Brandverhalten von Materialien, ausgenommen
\ Bauprodukte
Teil 1: und Beur

Burning behaviour of materials excluding building products — Part 1: Requirements, tests
and evaluations

22, A-8051 Graz
>

ONORM A 8300 Teil 9 = Meteralicn

Vorbemerkung

Aufgrund des Erschelnens der ONORM EN 13501 1 .Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten — Teil 1: mit den Er aus den Priifungen zum von “ist es
notwendig geworden, dle VORNORM ONORM B 3800-1:1938 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Baustof-
fe: und g i Auf Basis der VORNORM ONORM B 3800-1:1988 hat es

+ nichtbrennbare und
* brennbare Baustoffe
gegeben. Dariiber hinaus wurden ebenso die Q i und die T untersucht

In vielen nati if (zB. ) werden die Eit
und "normalbrennbar” auch an Materialien, welche keine Baustoffe im strengen Sinn sind, gestellt.

Aufgrund der it der Pri kénnen an i insichtlich der Ei Jhicht-
brennbar” jedenfalls durch die [EURO-Klasse* At (siehe dazu ONORM EN 1SO 1182 bzw. ONORM EN ISO 1716; ev. mit-
tels Gutachten auch durch A2) und "normalbrennbar” jedenfalls durch die ,EURO-Klzsse’ E (ONORM EN SO 11925-2)
sichergestellt werden.

Um die Magli it zu erdffnen, - - weiterhin auf die Eigenschaft ,schwerbrenn-
bar" zu priifen und zu beurteilen, hat der FNA 006 beschlossen, die vorliegende ONORM auf Basis der Priifmethoden der
VORNORM ONORM B 3800-1:1988 zu erarbeiten.

Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

(amcdere) MATERIALIEN

Einteilung nach OGN A 3800-1

(ausgenommen Bauprodukte)

[ONBIEARBAGHIN  Quatmbildung  Tropfenbildung

(Al B1 | Qvaz/a3 | Tr/Tr2/Tr3 |

i Tr1... nicht tropfend
A....nicht brennbar Q1... schwach qualmend P

Tr2 ... tropfend
B1 ... schwer brennbar a2 ... normal qualmend p

Tr3... zindend tropfend

Q3... stark qualmend

chnik GmbH
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Verhénge - sind keine Bauprodulia

Vorhangstoffe

wie werden sie gepriift (| 6_l_\l0RMen
EN 1101 und 1102 sowie ONORM EN
13772) und beurteilt (ONORM EN 13773)

B Klassifikationen im Vergleich

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

ONORM EN 1107 une 1102 sowie

ONORM EN 18772 und 18773

Da Vorhange und Gardinen per Definition keine Baumaterialien
sind, erfolgte die Normung zur Priifung und Beurteilung des Brenn
verhaltens auf europaischer Basis im CEN TC 248. Die Arbeiten in
diesem Bereich sind abgeschlossen und es liegen nunmehr
folgende Normen vor:

« ONORM EN 1101 ,Brennverhalten von Vorhangen und
Gardinen - Bestimmung der Entziindbarkeit “

« ONORM EN 1102 ,Brennverhalten von Vorhangen und
Gardinen — Flammenausbreitungseigensch.

« ONORM EN 13772 ,Brennverhalten von Vorhangen und
Gardinen — Flammenausbreitungseigensch. bei
Einwirkung grof3er Ziindquellen*

ONORM EN 13773 ,Brennverhalten von Vorhéangen und

Gardinen - Klassifizierungsschema“
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

Brandschuz |

ONORM EN 18773 = Klassendeifnitfion

Klassendefinition nach der
Entzindung

Klassendefinition nach der
Flammenausbreitung

Keine ZUndung nach
EN 1101

1. Markierfaden nicht gebrochen, keine brennenden
abfallenden Probenteile nach prEN (Wi 00248193

Keine ZUndung nach
EN 1101

3. Markierfaden nicht gebrochen, keine brennenden
abfallenden Probenteile nach preN (Wl 00248193)

Keine ZUndung nach
EN 1101

3. Markierfaden gebrochen oder brennende
abfallende Probenteile nach prEN (W1 00248193)

Z0ndung nach EN 1101

3. Markierfaden nicht gebrochen, keine brennend
abfallenden Probeteile nach prEN 1102

ZUndung nach EN 1101

3. Markierfaden gebrochen oder brennend

abfallende Probenteile nach prEN 1102
»=~B3

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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ONORM B 3820 ONORM EN 13773
Brennbarkeitsklasse Klasse
) 172

Mebelbeztige - sine keine Bauprodulkie

Mobelbeziige

wie werden sie gepriift und beurteilt
(ONORM B 3825)

B Klassifikationen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Il[llb@z@@@ {t "alles belm Alten™)

OGNORM
B 3825

Ausgabe: 2009-07-01

Nach dem derzeitigen Stand der Erfahrungen wird vorgeschlagen, Mébelbeziige wie folgt einzustufen

.schwerbrennbar gema® ONORM B 3825"
— keine Brenndauer @@ W@ﬁ UJ@WW @ﬁ
~ Nachbrenndauer maximal 10 s
— Nachglimmdauer maximal 60 s
— kein Brennen der Polsterung

normal brennbar
—  Flammenausbreitungsgeschwindigkeit < 3,6 mmi/s

— Polsterung brennt, veridscht aber von selbst. (Nachbrenndauer und Nachglimmdauer werden nicht zur Beurteilung
herangezogen.)

a
ik tronnbargomts ONORM 3825 H@ H@Mﬁ Zb[/o@ i @ ar
— Die Bedingungen fur ,normal brennbar" werden nicht erfillt.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Belizeug - ist keln Bauproculkt

Bettzeug

wie wird es gepriift (6N EN ISO 12952)
und beurteilt (ON EN 14533)

B Klassifikationen im Vergleich

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

ONORM EN 1S© 129524 i

% @ ONORM
¢ EN ISO 12952-1

Ausgabe: 2008-12-15

Textilien — Bewertung des Brennverhaltens von
Bettzeug

Teil 1: Prii fiir die ] it durch eine
glimmende Zigarette

(ISO/DIS 12952-1:2008)

Textiles — Assessment of the ignitability of bedding items — Part 1: Ignition
source: smouldering cigarette (ISO/DIS 12952-1:2008)

Textiles — Evaluation de l'allumabilité des articles de literie — Partie 1: Source
diallumage: cigarette en combustion (ISO/DIS 12952-1:2008)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

ONORM EN 1SO© 12952-4/8/4 (Serie)

Brandrisikos. Folgende Materialien werden behandelt:

Matratzenbezige;

Unterlagen;

Inkontinenzunterlagen und -schoner;

Bettlaken;

Decken;

elektrische Heizdecken;

Steppdecken (Federbetten) und Beziige;
Kopfkissen (alle Arten von Fillungen) u. Nackenroll
Kopfkissenbeziige.

Da Brande manchmal durch die Entziindung von Bettzeug durch
Raucherutensilien verursacht werden, ist die Entziindbarkeit von
Bettzeug durch eine glimmende Zigarette oder eine kleine offene
Elamme folglich ein wichtiges Merkmal bei der Abschatzung des

Brandschutz

en;

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

21



ONORM EN 1SO© 12952-4/8/4 (Serie)

J Steppdecke [ J d h

Bettlaken und —
Bettdecke 9

T 1

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

(LU Bettwische konventionelle Bettwasche

T
: : L &

TAa—

(LN Bettwische konventionelle Bettwasche

i Quellles NOFLAMIE Produlmappe,

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

ONORM EN 14533 = Klassendeifnitfion

bestandemn nicht bestand

iasse A =
{ Klasse _B:i

Klasse G

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH




ONORM EN 145383 - Klessendelfintion B |

bestanden

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Ubersicht: Klasshikefions<ONORNMemn

A 3800'1 Vorhange, Dekorationen, B1/Q1I23 | Tr1i2/3

Mdbelstoffe

B 3825  Polstermobel S

EN 1377213773 2oxostorte. Vorhande,  yyasse 112131415

EN 1021 Teile 112 mobelstoffe bestanden | nicht bestandeq
EN 14533 Bettwaren Klasse AIB|C

ACHTUNG: Das ist der derzeitige Stand zum Zeitpunkt der Erar  beitung
dieser Unterlage. Nachdem im Normenwesen zur Zeitd  ie Ubernahme
europaischer Normen stattfindet, Koexistenzphasen g elten und

Osterreichische Normen nach und nach auslaufen werd en, wird sich diese
Aufstellung noch andern und gegebenenfalls erweiter ~ n.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto/Awww.bsc.st

Beldeldungssteiie - sind keine Bauprodule ”

Bekleidungsstoffe

wie werden sie gepriift (kaum ,alte“
ONORMen, verschiedene Europanormen)

E Beispiel: Kindernachtwédsche EN 14878/2009
E Beispiel: Bekleidungsstoffe EN 1103/2006

médgliche Klassifikationen

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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ONORM EN 14878 = Kindernachitwische

Brandschuz |

L)

sraustr. 22,8051-Graz

Ausgabe: 2009-04-15

ONORM
EN 14878

Textilien —
Anforderungen

(konsolidierte Fassung)
Texties — Burning behaviour of children's nightwear — Specification
(consolidated version)

Textiles — Comportement au feu des vétements de nuit des enfants — Spécification
(version consolidée)

hnik GmbH

CNORM EN 14878 = Klassifilefion

Brandschuz |

Klasse | Anwendung

Anforderungen

Kindernachtwasche

Kein oberfléchiges Abflammen

Dritter Markierungsfaden (520 mm) in weniger als 15 s nicht

durchtrennt.

B Kinderschlafanziige

Kein oberflachiges Abflammen

Dritter Markierungsfaden (520 mm) in weniger als 10 s nicht

durchtrennt.

C Babynachtwasche

Keine

Kritikpunkt:

Es gibt keine "Nichtbrennbarkeitsklasse"!

Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

htto://www.bsc.

gesprochen.

here Kindernéichte

ir haben auf europtischer

Prifen, schitzen und kiassifizieren

Brennverhalten von Kindernachtwasche geregelt.

Nach jahrelangem Tauziehen ist dies die erste fizieron; Pyjamas, Ms
hemden sowie Schiafkimonos fr GroB und

Kiein. Zu den Brandkiassen hatte es cie

ONROM EN 14878 = Arfikel ,Connese

Unm Stoffe sicherer zu machen, ddrfen
Flammechutzmittsl verwendt werden.
Alerdings richt jeces bellebige. Auf Giftg-
kit und Okologie Gberproft, darf nur v

Brandschuz |

and Environmental Risks) ais sicher
erschienanen Regstung.

Industrie ist unzutrieden

esundheit und Umweltrisiken
R (Scientfic Committee on Health

trachtet. Das sind die Eckpfeiler der jetzt

'Dio Textlindustrio ist mit dem Ergebris.
unzufrieden: Das fir jedes Stack individuot

bedute damit einen Markinachtel der eu-

Fiala it das System zu wenig streng. ropaischen Hersteller gogeniber anderon.
Denn fur Importe.

or wurdo,
dom Enturt alerdings zugestmmt. Oster.

Kompromiss vortaufig gefunden
Der vor sorat erhobens Ein-

ibor
b Textiien" ist vermutich noch anger

winne zu orzilen.

o dor Klasse B zumindest 10 Sekunden,

funktioniero in Europa schiacht. Bilige I

nicht Warum es 50 kontro-
versioll und schwierg ist, dariber gibt es
nur Vermutungen. Viellicht liegt es an dor

in manchen europaischen Landom mit
Skopsia begegnet wid, viellicht auch dar-
an, dass dor Textiboreich (noch) kaum .
cherhaitstradiion hat. ONORM EN 14878
iat n diosom Spannungsfoid o Kompro-
miss. Abor immertin. oy

[ONGRHN £ 14873 Toxthon - Branverhaton von
A

Schwierige
Inhaitich wurdon von dor ersten dee bis
Mit ONORM EN 14878 ist seit August 2007 das heute vielo im Jai

 Abgosenen von dor ONORM EN 14875 gt es

o e Wi
Guons e 14682 Sichernort von Kinderbesder-

g
o - Antorsarumgen.

. i . Kiasse gegeben. was technisch mit Flamm
gebnis unzufrieden. Das letzte Wort ist noch nicht K322 oegeben, was technisch it

ten versichern.

on Hangonbiaibens durch Kordein oder Z05-
bander an Kinderbetdeidung mnmeren.

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Harmenisierung ven Bauversehriftens =
Klassiifikatien Bauprodulten

Was wurde aus "F90", "T30"?

Klassifizierung von Bauteilen

Baupredulte - Bautsile =

Bauteile

»ETK® und grundsétzliche Priifanordnung
»ALT-Klassifikation nach GNORM
Klassifikation nach EN
Aquivalenztabellen (Vergleich)

Priifung | Klassifikation | Produkt | UA

B B

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

EsSTzlerung Von Bautellen erelg: nach dem
”F@&u@mﬂ@@v@@m@ i) Ilﬂm]m@rm“' und dl@r@m] Leistung

Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve (ETK)

‘ 180 Mindten: ca. 1090°C
—
1000 —_ 90"MinUten: ca. 986°C

)68 Minufen: ca. 925°C

-
n
o
o

Temperatur in °C
[+2]
8
4 O’a \

Y30 Mi

" 82
_)30-Minuten:-ca. 8.

Minuten: ca. 718°C

600 5 Minuten: ca. 556°C

400

200

K Vergleich: Realbrandverlauf
| | | |

0 203045 60 90 120 150 180 210
Zeit in Minuten

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st
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Temperatur-ZeitPriiurven im Vergleich

Schwelbrandkurve

N

N

Temperatur in °C

N

N
Vergleich: Realbrandverlauf \
| [ | |

0 30 60 90 120 150 180 210

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st

ERtelpriiung curopemvein AJKredntenen
Priffensialicn

Beispicl: Feuerschuverhang)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

Brandschutz

RPyrelyseprodulkie aus Bausteiitamn
z.B. HOLZ

Wasser(dampf)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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Harmenisierung Bauverschriiften in Europa / =
Klasshifkation Baupredulten

Was wurde aus "F90" und "T30"?

F90 Brandwand............ - ?2?2?
FO0 Saule......ccoccrrmirennnns -5 ?2?2?
F90 Leichtbau............... - ?2?2?
T30 Feuerschutztiire.... - ???
K90 Brandschutzklappe -5 ???
S90 Brandschott........... - ?2?2?

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Dichtheit

|8 (Raumabschiuss)

Temperatur
an abgekehrter Seite

BRANDRAUM = - 140°C
_ Mittelwert)
Temperaturverlauf - )
nach ETK = <180°C

(bel. Punkf)
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Harmonisierung Bauversehriften: =
Klassiifiiation Bauproduldsn

Hauptkriterien bei der Prifung

Dichtheit E
(Raumabschluss)

Temperatur
anabgekehrter Seite
<= [
= < 140°C

j - (Mittelwert)
= <180°C

(bel. Punkt)

BRANDRAUM

Temperaturverlauf nach ETK

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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[Harmenisierung Bauversehriften n Eurepa /
Klasshifkation Baupredulten

Was wurde aus "F90" und "T30"?

Lefstungskiteren hach EN 135012

R

Brandschutz

F90 Brandwand............ -» REI90
FO90 Saule......ccocermmrmmnrnns -» R90
F90 Leichtbau............... -» EI90
T30 Feuerschutztiire.... -» EI.30-C
K90 Brandschutzklappe -» EI90-S
S90 Brandschott........... =» EI90

Tragfahigkeit (Résistance)

Bezeichnung Klassifizierungs- bzw. Leistungsmerkmal

E

Raumabschluss (Etanchéité)

1. Risse, Offnungen (Spaltieere)

2. Entziindung (Wattebausch)

3. des P an Seite

Warmedammung (Isolation)
Temperaturkriterium: AT < 140° K (Mittelwert), bzw. < 180° K

Unterschiedliche Warmedéammkriterien

Strahlung

Widerstand gegen mech. Beanspruchung

SelbstschlieRende Eigenschaft

Rauchdichtheit

Funktionserhalt bei elektrischen Anlagen

Russbrandbestéandigkeit

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto://www.bsc.st

M| c[S ] IncSlow [sn | ef

[r]

Bauteilpriifungen | 20 -
R Tragfdhigkeit 95min. — 30 REI 30

E Raumabschluss 70 min. ——‘ 4

| Wirmeddmmung35 min. .60 | RE 60
| 90 | R 90
tragende Séule, frei stehend R 30/60/90
Raumabschluss nicht tragend E 30/60

Feuerschutzschluss nicht tragend El 30/60/90

Trennelement/Brandwand tragend | | REI 30/60/90

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH htto//www.bsc.st
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Harmenisierung Bauversehriiftens
Klassiifikatien Bauprodulten

Hochhaus OIB RL 2.3
Hochhaus Il

Hochhaus |

nach den

1.06 1.06 1.06
EG EG EG

Definition | Freistehend S3GeschoBe | £3GeschoBe | 54 GeschoBe iberwiegend
<3 GeschoBe s7met s7me s1m unterirdischel
s7m* S5BE/5WE 1BE/1WE/ om* (Geschofie]

18E/1WE <400 m' BGF XBE/XWE

$400 m* BGF Reihenhauser <400 m* BGF
Einteilung ki | ek2 | | oka Hochhaus || Hochhaus It
Darstellung

2 | a2

Freigabeschein empfohlen

BSC Brandschutzconsult Bau

Feuerwiderstanel une Gebiudeklassen

A Al .
R/E/I - Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2 [ 1= Jeumm——
INSTITUT FUR BAUTECHNIK|
Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen
Gebaudeklassen (GK) GK1 ‘ GK2 | GK3 | GK4 ‘ GK5
1_tragende Bauteile Decken und ittsbi Wiinde)
1.1 im obersten Geschof - R 30 R30 R30 R60 "
12 in sonstigen oberirdischen Geschoen |R 30 ® R 30 R 60 R 60 R 90 und A2
1.3 in unterirdischen Geschofien R 60 R 60 R90undA2 |R90undA2 | R90undA2
2 El Wiénde von Tr d
nicht REI 30 REI 30 REI 60 REI 60
21 im obersten Gescholt zutreffend €130 EI 30 EI 60 E160 "
. ) nicht REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 und A2
22 in oberirdischen Geschofien zutreffend EI30 El'60 El'60 E1'90 und A2
23 in unterirdischen GeschoRen nicht REI 60 REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2
zutreffend EI 60 EI90und A2 EI 90 und A2 EI190und A2
24 2zwischen Wohnungen bzw. nicht REI 60 nicht REI 60 nicht
i Betriebseinheiten in Reihenhdusern zutreffend El 60 zutreffend EI 60 zutreffend
3 ittsbi Winde und Decken
34 brandabschnitisbildende Wande an der | REI 60 REI90®  [REI90 und A2 [ REI 90und A2 | REI 90 und A2
-1 Grundsticks- bzw. Bauplatzgrenze E1 60 E190 @ EI90und A2 [EI90und A2 | EI90und A2
32 sonstige brandabschnittsbildende nicht REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 und A2
‘Wande oder Decken zutreffend EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 und A2
Brandschutzconsult Bautechnik GmbH hitto//www.bsc.

Feuerwiderstanel une Gebiudeklassen

R/E/I - Festlegungen gem. OIB-Richtlinie 2 o8

INSTITUT FUR BAUTECHNIK|

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Gebéudeklassen (GK) | GK1 ‘ GK2 | GK3 | GK 4 ‘ GK5
4_Decken und Dachschrégen mit einer Neigung < 60°
4.1 Decken iber dem obersten GeschoR |- R30 R30 R30 R60 "
42 éfs”c"hd:rfke" liber dem obersten 2 REI 30 REI 30 REI 60 REI60
4]  Mrenndockaniibersonstigan - REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 und A2
| Decken innerhalb von Wohnungen bzw.
44 Betriebseinheiten in oberirdischen R30® R 30 R30 R30 R 90 Vund A2
Geschofen
4.5 Decken iber unterirdischen Geschofien | R 60 REI60 REI 90 und A2 | REI 90 und A2 | REI 90 und A2
5 Balkonplatten - - R 30 oder A2_| R 30 und A2

(1) Bei Gebauden mit nicht mehr als sechs oberirdischen Geschofen gentigt fur die beiden obersten Geschofle die Feuerwider-
standsdauer von 60 Minuten ohne A2;
(2) Nicht erforderlich bei Gebauden. die nur Wohnzwecken oder der Buronutzung bzw. Nutzung dienen:
(3) Bei Reihenhausern gendgt fur die Wande zwischen den bzw. Betri auch an der bzw. Bau-
platzgrenze eine Ausfiihrung in REI 60 bzw. EI 60;
{@) Fur Reihenhauser sowie Gebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen oder zwel Betriebseinheiten mit Buronutzung bzw
Nutzung geniigt die R 60.
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Bauteil-Agquivalenztabelle EN J ON e

Grandnemmend ochbrandnemmend Brandbestandig Hochbrandbestindlg
Bauele GNORMEN | ONGRM | ONORMEN | Onomw | GnoRWEN | onomw o Prifung nach ONORM
U602 |(enolelzte | 135012 [sinslotrie| 135012 |sienslatre (sehe ltzte
o) Spote) b s Sparie) parc
Nichiragende ange EED F30 Er oo EED Fo0 TN TS R
- 5 5 5 Ei60 Fo0 180 | En 1381 |5 amo
Nientragendo Erandwando = - Elooas Faos F oS
T I py— p o
e iregende Auervr =0 W €160 10) 50 o) wso
5 ReTo0 oo Erieo [ Fieo |
Tragende eranauance - GEET Foos | Rerieom | Fieos
30 "Eie Fo mEr00 Fo0 | meieo | Fieo
a0 60 o0 oo o0 0 760
Fao0 oo oo 80 160
=50 = 50 Foo [ Ree0 | Fieo
Fao | meieoreiso | Feo o0 |re vaoer 86| F 160
T S ) o0 ) Fs0 Riso | rie | ENV TSRS [ ogngs
160 (o)
Loungsietungen Lo | Esowice | Leo Lo - enrsar | wrezs
€120 (b, io0)
£ 60 (h 1-20)
Brandschutziappen oo Koo - entwoz | wrees
scotimger EECTE=CT Se0 | Eisonesow | 5o ERECE. R
Abachattungen fon £:3040) T3 ) Te0 £69040) o0 = entoer | as00a
Gvergosingen E30 [0 o0 [ T [0 [ETEESI. EEEY
Eis0 F30 Eieo Eiso Fo0 - ETRECTRNN FETITE)
Toron una Toro 230G a0 cus0C Te0 cls0C o0 en ot | 53850
R £35C 3 5 - - EEETE. e
Dachbosenabecnlezs 30 Ta0 ER) Teo - En 631 | &m0
BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH httn//www.bsc.

Bautell-Aquivelenztabelle EN / ON o

Brandhemmend ochbrananemmend Branavestanala ochbranabestanaig
Bauteie GNORMEN | ONOR | ONORMEN | ONORW | GNORMEN | ONORW | ONORMEN | ONORM | Prifung nach ONORM
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BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

Bauteils, {ir die es keine Aquivalenzemn et o

‘Brandhemmend Hochbrandhemmend Brandbestandig Hochbrandbe:

Bautile GNORMEN | ONORM | ONORMEN |ONORM| ONORMEN | ONORM | ONORMEN Prifung nach ONORM
135012 135012 136012 135012

Nehtiragende Wande mit Ea0 E60 E00 T [enwear ] -

G-Verglasung

Aogenangte Decken mit €130 (acb) B E160 (@) - €190 (a-) B - T [enweaz | -

Brandviderstand

[Dacher ohne Dammung RE30 RE80 RE 90 EN1352 | -

Stegen R30 - R60 - R90 - = — |enwess | -

Fugenabdichiungssysteme. EEY E - Er%0 , 80 T |enmesa | -

Instalationskanale £130 (hyic20) E160 (hgi00) E190 (o ic:0) - EN 13865

(horizontal) £130 (v hel0) £160 (vahal0) £190 (vhoicso)

Instalationsschachie. E130 (v ic20) E160 (v i20) 190 (wico) | - B T

(vertikal) £130 (vhoic0) E160 (vshoi0) £190 (Whois0)

[Doppelboden REN0 > - S - S — [ensese

Bauteile bekommen die zutreffenden Bezeichnungen
(Buchstaben) aufgrund ihrer Leistungsmerkmale und
nicht nach ihnrem Namen (friher: Ture=,T, Klappe=,K*,
demnach ware die Bezeichnung fir Fugen=,F*...)

BSC Brandschutzconsault Bautecht
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Bautsile, fr die es keine Aquivalenzen @it

Brandhemmend Hochbrandhemmend Grandbostindig Hochbrandbestindig
Bautsile GNORMEN | ONORW | ONORMEN |ONORM| ONORMEN | ONORM | ONORMEN | ONORM | Prifung nach ONORM

135012 135012 135012 135012

Nchiiagende Viande mit €30 B 3 - £90 - B — [ eneeen

G-Vergiasung

[Fogenangte Deckenmt | E130 (@ b) E160 (acob) E150 (ac0) EN 13642

Brandviderstand

Dacher ohne Dammung RES0 - RE 60 - RE %0 - - N )

Stogen R30 - RGO - R0 = EN 13656
CED Ei60 - 190 - 1180 — [eness

Installatonskandle E130 (hai0) Eoomico | - | El%0mico - EN 13665

(horizonta | ) €160 (e oico0) E190 (Vehoioo0)

Installaionsschachie €130 (v ico0) E160 (v ic0) €190 (v ic0) EN 13655

erika)
[ooppetnoden REL 30 - 5 - P - S — [ ensess

Bauteile bekommen die zutreffenden Bezeichnungen
(Buchstaben) aufgrund ihrer Leistungsmerkmale und
nicht nach ihrem Namen (friher: Ture=,T, Klappe=,K*,
demnach ware die Bezeichnung fur Fugen=,F*...)

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH

BAUSTOFFE une BAUTEILE

Klassifizierungsbericht

,Das Prufzeugnis / der

Klassifizierungsbericht gilt -
sofern in anderen

ONORMEN, die auf die

Brandpriifung gemar dieser
ONORM Bezug nehmen,

keine andere Geltungsdauer
festgelegtist - zuné&chst vier
Jahre und kann um jeweils

zwei Jahre verlangert

werden.”
BSC Brandschutzconsault Bautechnik GmbH httoz//www.bsc.st

Danke iitr [hr Interessel

Neue EN Normen
pBrandverhalen™

Bauprodukite und
Materizlien

Baumeister / Ingenieurbdiro - Beratende Ingenieure
Sachverstdndigenkanzlei fiir Brandschutz und Feuerpolizei

www.bsc.st www.brandschutzconsult.at

BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH
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